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En estas instrucciones sólo se pretende facilitar nociones de carácter general 

sobre la fabricación y posibles usos de los artículos de caucho. 

 

Para cualquier pedido es aconsejable comunicarse con el productor del caucho 

antes de que el artículo sea producido, de manera que se puedan conseguir las 

mejores mezclas y producciones. 

 

Solamente con un exacto y previo conocimiento de la calidad solicitada, es 

posible producir la materia deseada. 

 

Dictamen de las propiedades 
 

A 
 

Recomendado  

    
B 

 
Utilizable con reparos 

    
C 

 
No utilizable 

    
D 

 
Sin datos. 
Posiblemente resistente 

    
E 

 
Sin datos. Seguramente 
no resistente 

 
 

Denominación 
 
NR  = Caucho natural  
SBR = Estireno butadieno 
IIR  = Butil (Isobutileno-isopreno) 
EPDM = Etileno propileno 
NBR = Acrilo nitrilo butadieno, Nitrilo 
CR  = Cloropreno, Neopreno 
CSM = Polietileno clorosulfonado 
ACM  = Acrílico 
FKM = Fluoroelastómero 
VMQ  = Silicona 
AU   = Poliuretano 
CO/ECO = Epiclorhidrina 
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